Kľúč správnych odpovedí - PRACOVNÝ LIST Vlastnosti polymérov
Pozorovanie: 
Plexisklo je bezfarebný, priehľadný polymér. Môžme ho kliešťami nalámať a ryť doň nožom. Plexisklo v acetóne napučalo a bolo lepkavé ako „lepidlo“, povrchovo sa rozpustilo na číry roztok. Asi po 20 s fúkania na povrch Petriho misky sme pozorovali bielu „pavučinu“ až po úplné odparenie rozpúšťadla po cca 1 min a vytvorenie priehľadnej fólie, ktorú sme mohli oddeliť pinzetou od Petriho misky. Pozorovali sme ochladenie Petriho misky.

Záver: 
1. Čo sme pokusom dokázali?

Vlastnosti polyméru plexiskla, prítomnosť fyzikálnych medzimolekulových síl medzi syntetickými vláknami polyméru a tiež rozpustnosť polymetylmetakrylátu v acetóne. Rozpúšťaním polyméru v acetóne sa medzimolekulové sily rozrušia.

2. Prečo polymér opäť stuhne po odparení rozpúšťadla?

Po odparení rozpúšťadla sa fyzikálne sily medzi vláknami obnovia za vzniku priehľadnej fólie.

3. Prečo sa Petriho miska prudko ochladila?
Odparovanie rozpúšťadla (t.j.prechod z kvapalného do plynného skupenstva) je endotermický dej.

4. Vymenujte vlastnosti polyméru, ktoré sme pozorovali alebo dokázali pokusom.



ÚLOHY: 
1. 
a) uhlie
b) ropa
c) zemný plyn

2. POLYMERIZÁCIA

3. b,c

4. 
	1.
	N

	2.
	A

	3.
	A

	4.
	N

	5.
	A



5. 
a) kryty svietidiel
b) kontaktné šošovky
c) dvierka kuchynskej linky




a)


rozpustnosť v acetóne


b)


priehľadnosť a bezfarebnosť


c)


prítomnosť medzimolekulových síl medzi vláknami polyméru









