 (
Meno a priezvisko:
Trieda:
Dátum:
)PRACOVNÝ LIST
Vlastnosti polymérov - Vyrobme si fóliu 
Princíp: 
Plexisklo je priehľadný syntetický polymér tvorený syntetickými vláknami, ktoré držia pohromade len fyzikálne medzimolekulové sily (Van der Waalsove, iónové ...). Pre svoje optické vlastnosti sa plexisklo používa ako náhrada skla, pri výrobe rôznych materiálov. Plexisklo je polymér rozpustný v acetóne (organickom rozpúšťadle). Rozpúšťaním plexiskla sa rozrušia medzimolekulové sily, polymér napučí a povrchovo sa rozpúšťa do číra. Po odparení acetónu sa však fyzikálne medzimolekulové sily medzi vláknami obnovia, polymér tuhne za vzniku priehľadnej fólie.
Pomôcky: kadička, sklená tyčinka, kliešte, hodinové sklíčko, pinzeta, Petriho miska
Chemikálie: 
· plexisklo (polymetylmetakrylát PMMA)
· acetón H225-H319-H336; P210-P261-P305 + P351 + P338
· olej
Zásady bezpečnosti práce:
Acetón je horľavý, nepracujte v blízkosti plameňa. Acetón dráždi oči, môže spôsobovať ospalosť a závraty. Pracujte s okuliarmi pri lámaní plexiskla. Nezabudnite Petriho misku potrieť olejom, aby bolo možné polymér odlepiť od Petriho misky. 
Pracovný postup: 
1. Do kadičky kliešťami nalámte (prípadne nastrúhajte nožom) čo najmenšie kúsky plexiskla.
2. Zalejte cca 3-5 ml acetónu a prikryte hodinovým sklíčkom. Z času na čas premiešajte sklenou tyčinkou. Nepracujte v blízkosti plameňa acetón je horľavý.
3. Nechajte rozpúšťať plexisklo v acetóne cca 10 – 15 min.
4. Vymastite si dno Petriho misky (aj boky) kvapkou oleja, aby bolo možné polymér odlepiť od Petriho misky.
5. Vylejte acetón s rozpusteným plexisklom na Petriho misku (tenkú vrstvu). Nerozpustené zvyšky plexiskla nechajte v kadičke – nevylievajte. 
6. Pre urýchlenie odparenia acetónu opatrne fúkajte na vrstvičku a pozorujeme.
7. Po odparení actónu pinzetou opatrne oddelte kraje fólie a nakoniec ju odlúpte od Petriho misky a nechajte vyschnúť na parapete.
Pozorovanie: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Záver: 
1. Čo sme pokusom dokázali?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

2. Prečo polymér opäť stuhne po odparení rozpúšťadla?
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. Prečo sa Petriho miska prudko ochladila?
.............................................................................................................................................................

4. Vymenujte vlastnosti polyméru, ktoré sme pozorovali alebo dokázali pokusom.




ÚLOHY: 
1. Vymenujte prírodné zdroje uhľovodíkov.








2. Ako sa nazýva reakcia, pri ktorej z uhľovodíkov vznikajú polyméry?

..........................................................................................


3. Zakrúžkujte rozpúšťadlá, v ktorých je plexisklo rozpustné.

a. voda
b. acetón
c. chloroform

4. Zakrúžkujte A (áno) ak je tvrdenie správne alebo N (nie) ak je nesprávne.

	1.
	Rozpúšťaním plexiskla v acetóne prebieha depolymerizácia.
	A
	N

	2.
	Plexisklo je zdravotne nezávadný a 100% - ne recyklovateľný polymér.
	A
	N

	3.
	Plexisklo je rozpustné v organických rozpúšťadlách.
	A
	N

	4.
	Medzi syntetickými vláknami polyméru plexiskla sú kovalentné väzby.
	A
	N

	5.
	Plexisklo sa používa ako náhrada skla.
	A
	N




5. Vymenujte aspoň 3 príklady produktov vyrobených z plexiskla vo vašej domácnosti.



a)





b)





c)
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